ND 5.1-05 Normen in Bestimmungsanweisung

Verwendete Normen und Regelwerke (Online Version)

Norm | Ausgabedatum | Gegenstand
Akkreditierte Verfahren
BA 7.1-55 2021 Screening von Elementen in Flugaschen und Stauben mit RFA (halbquantitatives
Verfahren)
DIN 51729-11 1998 Priufung fester Brennstoffe- Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von

Brennstoffasche - Teil 11: Atomemissionsspektrometrische Bestimmung mit
induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

DIN 66137-2 2019 Bestimmung der Dichte fester Stoffe - Teil 2: Gaspyknometrie

SN EN 13137 2001 Charakterisierung von Abfall - Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) in Abfall, Schlammen und Sedimenten

DIN EN 15936 2022 Schlamm, behandelter Bioabfall, Boden und Abfall - Bestimmung des gesamten
organischen Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung

DIN EN 13657 2003 Charakterisierung von Abfallen - Aufschlufd zur anschlieBenden Bestimmung des
in Kénigswasser lgslichen Anteils an Elementen in Abféllen

DIN EN 1744-1 2013 Prafverfahren far chemische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1:
Chemische Analysen (Wasserldslichkeit, Glihverlust)

DIN EN 196-10 2016 Prufverfahren fir Zement - Teil 10: Bestimmung des Gehaltes an wasserléslichem
Chrom (VI)

DIN EN 196-2 2013 Prafverfahren fir Zement - Teil 2: Chemische Analyse von Zement
(Probenvorbereitung, Feuchtebestimmung, Glihverlust)

DIN EN 196-7 2008 Prufverfahren fir Zement - Teil 7: Verfahren fur die Probenahme und
Probenauswahl von Zement (Probenvorbereitung)

DIN EN 450-1 2012 Flugasche fur Beton - Teil 1: Definition, Anforderungen und Konformitatskriterien

DIN EN ISO 11885 2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv

gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) - Elemente ICP

DIN EN 1097-5 2008 Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnung - Teil 5: Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung

Nicht-Akkreditierte Verfahren
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DIN EN 12457-4 2003 Charakterisierung von Abféllen - Auslaugung; Ubereinstimmungsuntersuchung fiir
die Auslaugung von kérnigen Abféallen und Schlammen - Teil 4: Einstufiges
Schittelverfahren mit einem Flissigkeits-/Feststoffverhaltnis von 10 I/kg fur
Materalien mit einer KorngréRe unter 10 mm

DIN 4226-101 2017 Rezyklierte Gesteinskdrnungen fiir Beton nach 12620 -Teil 101: Typen und
geregelte gefahrliche Substanzen

DIN 4226-102 2017 Rezyklierte Gesteinskdrnungen fur Beton nach 12620 -Teil 101: Typprifung und
Werkseigene Produktionskontrolle

DIN 51729-10 2011 Prufung fester Brennstoffe- Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von
Brennstoffasche - Teil 10: Réntgenfluorenszenz-Analyse (RFA)

DIN EN 1097-3 1998 Prufverfahren fir mechanische und physikalische Eigenschaften von
Gesteinskérnungen - Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt

DIN EN 13395-2 2002 Produkte und Systeme fur den Schutz und die Instandsetzung von

Betontragwerken - Prifverfahren; Bestimmung der Verarbeitbarkeit - Teil 2:
Prifung des FlieBverhaltens von Vergussmortel, Feinmortel oder Mortel

DIN EN 27888 1993 Wasserbeschaffenheit; Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

DIN EN 1744-1 2013 Prufverfahren fir chemische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 1:
Chemische Analysen (org. Verunreinigung)

DIN EN 196-1 2005 Prufverfahren fir Zement - Teil 1: Bestimmung der Festigkeit (Fliel3rinne)

DIN EN 196-7 2008 Prufverfahren fiir Zement - Teil 7: Verfahren fir die Probenahme und
Probenauswahl von Zement (Probenteilung)

DIN EN 451-1 2017 Prufverfahren fur Flugasche - Teil 1: Bestimmung des freien Calciumoxidgehalts

DIN EN 932-2 1999 Prufverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskdrnungen - Teil 2:

Verfahren zum Einengen von Laboratoriumsproben

DIN EN 932-5 2012 Prifverfahren fur allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 5:
Allgemeine Prifeinrichtung und Kalibrierung

DIN EN 933-1 2012 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 1:
Bestimmung der Korngrd3enverteilung - Siebverfahren

DIN EN 933-3 2012 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 3:
Bestimmung der Kornform

DIN EN 933-4 2015 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 4:
Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl
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DIN EN 933-5 2005 Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen - Teil 5:
Bestimmung des Anteils an gebrochenen Kdrnen in groben Gesteinskérnungen

DIN EN ISO 10523 2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts

DIN EN ISO 11885 2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahlten Elementen durch induktiv
gekoppelte Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie (ICP-OES) - Metalle Eluat

DIN EN ISO 13342 2001 Charakterisierung von Schlammen - Bestimmung des Stcikstoffs nach Kjeldahl
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